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En los últimos años se ha observado un rápido y exitoso crecimiento en el campo de 
los magnetos de molécula única basados en Lantánidos (Ln-SMMs). La estrategia 
sintética en la búsqueda de compuestos que exhiban mayores temperaturas de 
bloqueo ha incluido sistemas mononucleares de Lantánidos, polinucleares y 
compuestos que incluyan además metales 3D. En los últimos años se han reportado   
varios compuestos que presentan comportamiento de SMM, incluyendo un compuesto 
mononuclear de Dy que presenta apertura del ciclo de histéresis hasta una 
temperatura de 80 K1, superior a la temperatura de nitrógeno líquido, generando 
condiciones más favorables para el diseño de dispositivos tecnológicos en el ámbito 
de almacenamiento y procesamiento de datos a escala molecular. 
En este trabajo se explora la síntesis de compuestos de coordinación a partir de 
Cobalto y Disprosio incorporando una combinación de ligandos tipo carboxilato 
(acetato) y tipo alcohol-amina (trietanolamina (H3tea)). Se utilizó acetonitrilo como 
solvente de reacción. 
Luego de ensayar distintas condiciones de reacción se logró cristalizar un compuesto 
octanuclear de fórmula [Dy2CoII

2CoIII
4(μ3-O)2(tea)4(CH3COO)2(NO3)4]. La estructura 

se determinó mediante difracción de rayos X de monocristal a temperatura ambiente. 
Este compuesto cristaliza en una celda triclínica (P-1). La estructura molecular puede 
describirse como dos subunidades {Co3Dy} con conformación tipo “butterfly (mariposa)” 
conectadas entre sí mediante puentes acetato y alcóxido (de la trietanolamina), donde 
el Dy(III) y el Co(II) ocupan las posiciones de las “alas (wing)” y dos Co(III) ocupan las 
posiciones del “cuerpo (body)”. 
El estudio de las propiedades magnéticas de este compuesto se encuentra en curso. 
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El codigo de colores es en azul los Cobaltos, en celeste los Dysprosios, en rojo los Oxigenos, en lila los Nitrogenos y 
en gris los Carbonos. 
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