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Introducción: Las nanopartículas de óxidos de zinc (ZnO-NP) son muy estudiadas por 
sus diversas aplicaciones. Dependiendo de las condiciones de síntesis, las 
propiedades ópticas varían enormemente. La síntesis de ZnO-NP a partir de la 
descomposición térmica del complejo Zn[Zn(CN)4] produce óxidos con alta vacancia 
de oxígeno (Vo), y este defecto intrínseco puede ser modificado al dopar el complejo 
con cerio (IV). Resultados: En este trabajo se sintetizó la familia Zn1-xCexO, con x=0; 
0,01; 0,015; 0,02; 0,03, a partir de la descomposición térmica del complejo Zn1-

xCex[Zn(CN)4] (x=0; 0,02; 0,03; 0,04; 0,06) en presencia de aire (Fig.1). Tanto los 
complejos precursores como los óxidos se identificaron y caracterizaron por diversas 
técnicas: TGA, DTA, DRX, FTIR, SEM y EDS. Conclusiones: Al aumentar el dopaje 
de cerio (IV) se puede observar en la Fotoluminiscencia (PL) una disminución en las 
bandas de Vo. (Fig.2). 

Fig. 1: a) Esquema de la descomposición térmica del complejo Zn0,96Ce0,04[Zn(CN)4] a 500 °C para 
obtener el óxido Zn0,98Ce0,02O. b) DRX de Zn0,96Ce0,04[Zn(CN)4]. c) DRX de Zn0,98Ce0,02O.  
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Fig. 2: a) Fotoluminiscencia (PL) de la serie de óxidos Zn1-xCexO (x=0; 0,01; 0,015; 0,02; 0,03). b) 
Esquema de λ en nm para defectos en la estructura del ZnO observables en PL. 
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