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Introducción: En años recientes, se han estudiado las propiedades que infieren los 
derivados de catecoles como agentes entrecruzantes (AE) en distintas estructuras 
poliméricas. Estas moléculas pueden interaccionar de varias formas: coordinación metal-
ligando, acomplejamientos, enlaces covalentes, entre otros. En particular, en este trabajo se 
estudió la capacidad de formar hidrogeles de poli(vinil alcohol) (PVA) por medio de la 
cristalización de 3,4-dihidroxi-catecol (PCA) y su formación de fuertes puentes hidrógeno, 
variando la proporción de AE. 
Resultados: La formación de puentes hidrógeno en los geles de PVA-PCA se evidenció 
mediante espectroscopia infrarroja, a partir de los corrimientos de las señales características 
de los grupos carbonilo y fenol, a 1683 y 1294 cm-1 respectivamente, y haciéndose más 
evidente en aquellos geles con mayor concentración de PCA. Paralelamente, mediante 
espectroscopia Raman no sólo se pudo comprobar la formación de puentes H por medio de 
los corrimientos de los modos vibraciones del gel, sino además fue posible estimar la 
presencia de una alta cristalinidad en dichos materiales.1 Mediante imágenes de microscopia 
de barrido electrónico (SEM), se observó que la cantidad de PCA en el material modificó su 
morfología, como se observa en la Figura 1. A bajas proporciones, se forman estructuras 
tipo panal de abeja, cuyos poros aumentan a medida que aumenta la cantidad de AE. En 
concentraciones intermedias, se forman estructuras parecidas a un coral mientras que, a 
mayores proporciones, estas adquieren una forma tipo collar de perlas. En cuanto a las 
propiedades mecánicas de dichos geles, se observó que a medida que aumenta la cantidad 
de PCA, la flexibilidad y la resistencia de los materiales disminuye, aunque en todos los 
casos sus propiedades mecánicas resultaron mejores que las del PVA puro. 

 

Figura 1. Imágenes de SEM de los geles con A) 0,5, B) 1, C) 2,5 y D) 5% p/p de PCA. 
Conclusión: Así, se obtuvieron geles supramoleculares de PVA-PCA, con distintas 
concentraciones de catecol modificando las propiedades finales del material. 
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